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PRÜFBERICHT
Bericht-Nr.: PW-2026-0219

Auftraggeber Lagertechnik Varnhagen GmbH
Prüfgegenstand Scharnier HS-12, pulverbeschichtet
Probenbezeichnung P-0219-A bis P-0219-F
Probeneingang 19.01.2026
Prüfzeitraum 21.01.2026 - 31.01.2026
Prüfverfahren Neutrale Salzsprühnebelprüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 9227 (NSS), 240 h

Prüfung Anforderung Ergebnis Bewertung

Rostgrad nach 240 h Ri 0 bis Ri 1 Ri 0 bestanden

Blasengrad 0 (S0) 0 (S0) bestanden

Unterwanderung am Ritz max. 2,0 mm 1,1 mm bestanden

Gitterschnitt nach Prüfung GT 0 bis GT 1 GT 1 bestanden

Gesamtergebnis: BESTANDEN

Beurteilung
Alle Anforderungen wurden erfüllt. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Proben.

Prüfer: M. Krüger Freigabe: Dr. S. Albers
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